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ბირთვული ენერგია - აზოტის შემცველობის განსაზღვრა UO2, (U, Gd) O2 და 

(U, Pu) O2-ის -  აგლომერირებული მარცვლები  - ინერტული გაზების 

ექსტრაჰირებისა და გამტარობის გამოვლენის მეთოდი (ისო 12799:2015) 
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ეროვნული სააგენტო 

თბილისი 
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სსტ ენ ისო 12799:2019/2020 

 
საინფორმაციო მონაცემები 

 

 

 1  შემუშავებულია საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ 

 

 2  დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედოდ საქართველოს სტანდარტების 

და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 25 მარტის    

№38  განკარგულებით 

 

         3 მიღებულია გარეკანის თარგმნის მეთოდით  სტანდარტიზაციის ევროპული 

კომიტეტის   სტანდარტი  ენ ისო 12799:2019   “ბირთვული ენერგია - აზოტის 

შემცველობის განსაზღვრა UO2, (U, Gd) O2 და (U, Pu) O2-ის -  აგლომერირებული 

მარცვლები  - ინერტული გაზების ექსტრაჰირებისა და გამტარობის გამოვლენის მეთოდი 

(ისო 12799:2015)” 

       

            4   პირველად 

 

 

5 რეგისტრირებულია საქართველოს სტანდარტების  და მეტროლოგიის  

ეროვნული სააგენტოს რეესტრში: 2020 წლის 25 მარტი 

№268-1.3-017062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
დაუშვებელია წინამდებარე სტანდარტის სრული ან ნაწილობრივი კვლავწარმოება, 

ტირაჟირება და გავრცელება  სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს ნებართვის გარეშე 
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English Version  Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 12799:2015) Énergie nucléaire - Dosage de la teneur en azote des pastilles frittées d'UO2, (U,Gd)O2 et (U,Pu)O2 - Méthode d'extraction par gaz inerte et méthode de mesurage de la conductivité (ISO 12799:2015) 

 Kernenergie - Bestimmung des Stickstoffgehalts in UO2-, (U,Gd)O2- und (U,Pu)O2-gesinterten Pellets - Schutzgasextraktion  und Leitfähigkeitsbestimmungsverfahren (ISO 12799:2015) 
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