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მეთოდები - ნაწილი 1: სითხეში ჩაშვების მეთოდი, სითხის პიკნომეტრის  
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საინფორმაციო მონაცემები 
 

 

 1  შემუშავებულია საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ 

 

 2  დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედოდ საქართველოს სტანდარტების 

და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 30 აპრილის    

№ 50 განკარგულებით 

 

             3  მიღებულია გარეკანის თარგმნის მეთოდით  სტანდარტიზაციის ევროპული 

კომიტეტის   სტანდარტი  ენ ისო 1183-1:2019 ,, პლასტმასები - არაუჯრედული პლასტმასების 

სიმკვრივის განსაზღვრის მეთოდები - ნაწილი 1: სითხეში ჩაშვების მეთოდი, სითხის პიკნომეტრის  

მეთოდი და ტიტრაციის მეთოდი (ისო 1183-1:2019)” 

 

             4   პირველად  

5 რეგისტრირებულია საქართველოს სტანდარტების  და მეტროლოგიის  

ეროვნული სააგენტოს რეესტრში: 2020 წლის 30 აპრილი 

№268-1.3-017074 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
დაუშვებელია წინამდებარე სტანდარტის სრული ან ნაწილობრივი კვლავწარმოება, 

ტირაჟირება და გავრცელება  სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს ნებართვის გარეშე 
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English Version  Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method (ISO 1183-1:2019) Plastiques - Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires - Partie 1: Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage (ISO 1183-1:2019) 
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